ﬁ Dyckerhoff Polska

Srednia wynikéw badan autokontrolnych cementu

Producent

Gatunek i marka cementu

Dyckerhoff Polska sp. z o.0.

CEM II/B-V 32,5R

Okres badan (miesigc i rok) 7 2026
Wymaganie wg: EN 1971

Parametr j-m. Wynik Wymaganie
Poczatek wigzania min 265 275
Koniec wigzania min 400 -
Wytrzymatos¢ wezesna (N2) MPa 15,3 =210
Wytrzymatos¢é normowa (N28) MPa 38,5 z 252
Statos¢ objetosci (LeChatelier) mm 0,00 <10
Powierzchnia wiasciwa wg Blaine'a cm? /9 3552 -
Straty prazenia % 3,36 -
Pozostato$¢ nierozpuszczalna % 21,87 -
Zawartos¢ siarczanéw (SO;) % 2,60 <35
Zawartos¢ chlorkow (Cl) % 0,066 <0,10
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